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ZkuSebni metoda
Metody badawcze
MeToAbl UCnbITaHUA
Vizsgalati médszerek

Parametr
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Jednotka
Jednostka
EavHnua
n3MepeHus
Egység

MEPOLEN COPO
(PP-C)

Mechanické vlastnosti / Wiasciwosci mechaniczne / Xapakrepuctuku mexaHuyeckux ceoincts / Mechanikai tulajdonsagok

Hustota
Gestosc
MnotHocTb
Sirlség

1ISO 1183

g/cm?

~0,92

Index toku taveniny MFR

Masowy Wskaznik Szybkosci Ptynigcia MFR
WHaekc nnaenenns MFR

MFR folyasi index

1ISO 1133

pro MEPOLEN: 230 °C / 5 kg*

pro MELEN: 190 °C /5 kg A

g/10min

Napéti na mezi kluzu v tahu

(Naprezenie na granicy plastycznosci) Wytrzymato$¢ na rozcigganie
MpoYHOCTL NpU pacTsxxeHUn

Szakitészilardsag

DIN EN ISO 527

50 mm/min

MPa

22

Pomérné prodlouzeni na mezi kluzu

Wzgledne wydtuzenie na granicy plastycznosci
PacTsxeHne Ha npeaene Teky4ecTu

Aranyos nyulas huzofesziiltség soran

DIN EN ISO 527

50 mm/min

%

Modul pruznosti v tahu

Modut elastycznosci w trakcie rozciggania
Mogyrnb ynpyroctvi Npu pacTskeHun
Rugalmassagi modulus hizasnal

DIN EN ISO 527

1 mm/min

MPa

1200

Vrubova houzevnatost
Udarnos¢

YpenbHasi ynapHas Bs3KocTb
Utészilardsag

I1ISO 179

+23°C

KJ/m?

35

Tvrdost Shore D

Twardos$¢ powierzchni
MoBepXHOCTHas! )KeCTKOCTb
Felileti keménység

I1SO 868

15 sec.

67

Tvrdost podle Brinella
Twardos$¢ wedtug skali Brinella
TeeppocTb no wkane Brinella
Brinell-keménység

1SO 2039-1

52

Elektrické vlastnosti / Wiasciwosci elektryczne / Xapaktepuctuku anektpnyeckux cBovctB / Elektromos tulajdonsagok

Spec. vnitfni odpor

Specyficzny opér wewnetrzny
YaenbHoe BHyTPEHHee COMpoTUBEHe
Spec. belsé ellenallas

IEC 60093

1 min, 1000 V

> 1014

Povrchovy odpor

Opdr powierzchniowy

YpenbHoe NoBepXHOCTHOE HamnpshkeHne
Fellileti ellenallas

IEC 60093

> 1014

Dielektrickéa pevnost
Wytrzymato$¢ na przebicie
TMpo4HOCTb Ha Npo6oii
Atltési szilardsag

IEC 60243-1

kV/mm

47

Permitivita

Przenikalno$¢

[nanekTpuyeckas NpoOHMLAeMOCTb
Permittivitas

Faktor dielektrickych ztrat

Wspétczynnik strat dielektrycznych
[lnanekTpuyecknin KoapULMEHT NoTepb
Veszteségi tényezd

IEC 60250

50 kHz

1kHz

23

Dielektricky ztratovy Cinitel

Wspotczynnik strat dielektrycznych
[lnanekTpuyecknin KoapULMEHT NoTepb
Veszteségi tényezd

IEC 60250

108 Hz

tan 6

3,5x 104

Tepelné viastnosti / Wtasciwosci termiczne / XapaktepucTtuku TennoBbix cBoncTB / Termikus tulajdonsagok

Pramérny linearni soucinitel roztaznosti

Sredni wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej
CpefHuin NnHeiiHbIN K03 NLMEHT TenIoBoro pacluMpeHmns
Atlagos linearis tagulasi egyutthatd

DIN 53752

1074 % k-1

1-15

Ostatni vlastnosti / Inne wlasciwosci / [lononHutenbHble xapaktepuctuku / Egyéb tu

lajdonsagok

Reakce na ohen
Reakcja na ogien
BosropaemocTb
Tuzallésag

DIN 4102

B2 (0.P)

Teplotni rozsah pouzitelnosti
Zakres temperatury zastosowania
Pabounii fuanasoH Temneparyp:

Hasznalati h6mérséklet tartomany

do
do
o
ig

-10 az +100 °C

Uvedené daje jsou pouze orientacni a mohou se lisit v zavislosti na zplisobu zpracovani a obrabéni. Vhodnost nasich materialt pro konkrétni Gcel je nutné testovat a potvrdit samostatné. Zkousky, které provadime, nevyluéuji nutnost viastnich zkousek.

Podane dane maja tylko charakter orientacyjny i moga réznic sie w zaleznosci od sposobu przetworzenia i obrébki. Przydatno¢ naszych materiatow do konkretnych celow nalezy ni

zbadac i

IMpepcTaBneHHbIe XapaKkTepUCTUKI AIOTCA ANA OPUEHTALWM, KOHKDETHbIE AaHHbIE MOTYT OTNM4aTLCS B

ot crocoba

BbINONHAEMbIE HaMM TECT! 1 UCTIBITAHIS HE MCKIIOAIOT BO3MOXHOCTH NPOBE/IEHNS 3aKa34KOM CBOMX TECTOB 1 IPOBEPOK.
Afenti adatok csupan tajékoztato jellegiiek és a feldolgozas, megmunkalas modjatdl fiiggéen eltérok lehetnek. Anyagaink konkrét célra valé megfelelését egyenként kell tesztelni és igazolni.
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npoBepKy Coo

¢. Badania, ktore w» , nie Wy

BbIGpaHHbIX Bamy p ans

ja potrzeby wykonania wiasnych badan.
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